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maneplast

Elaboracao de uma placa termoacustica utilizando casca de mandioca e
residuos plasticos para a construcao civil.
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" Introducao

Um levantamento realizado pela ONU (
organizacao das nacg¢des unidas), elencou as
maiores doencas por causas ambientais. E
neste lastimavel ranking, o excesso de ruidos
ocupou o terceiro lugar, perdendo apenas
para a poluicao da agua e do ar. E em um
mundo que enfrenta uma grave crise
climatica em que as nossas atitudes
precisam urgentemente ser repensadas, uma
das coisas nas quais devemos mudar, sao as
nossas escolhas de consumo. Um bom
exemplo disto sao os isolantes acusticos, que
além de Inacessivels para a maioria da
populacao devido aos seus altos custos, os
mais utilizados no meio da construcao civil, a
|a de rocha e de vidro, sao provenientes de
fontes nao renovaveis, de modo que a
fabricacao destas placas acarretam em uma
série de prejuizos ao meio ambiente. E na
tentativa de resolver estas duas
problematicas, de modo que englobe os
meios ecoldgicos e sociais. Assim ajudando o
meio social com um produto de qualidade e
eficiéncia, com acesso universal, e também o
meio ambiental, com placas construidas com
matérias primas 100% reciclaveis. Na
tentativa de encontrar materiais sustentaveis
para serem incorporados na composi¢cao da
placa, encontramos o PED, que é o segundo
tipo de plastico mais utilizado no mundo,
além de ser um dos mais reciclados também.
Outro material qgue é incorporado na placa, é
o EPS, que tem uma utilizacao extrema em
guase todas as areas da economia, de modo
gue a sua reciclagem e seu acesso € de modo
muito facil. J& pensando na questao do
desperdicio, as fibras da casca da mandioca
sao de otima qualificacao, pois ela tem papel
fundamental na retencao de umidade e
ruidos, além de ser muito descartada na
grande maioria dos centros urbanos. Sendo
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tem uma grande relevancia na tentativa de
resolver os problemas citados. Tornando-se
uma Ideila Inovadora e  totalmente
sustentavel devido as suas matérias primas.

Metodologia

A metodologia segue quatro
etapas durante todo o processo da
construcao da placa. Sendo a
primeira delas a parte teodrica,
onde abordamos os problemas da
tematica e seus possivels
resultados, por meio do referencial
tedrico e estudo bibliografico.

A segunda etapa se refere a criacao dos
desenhos da prensa e sua montagem.

fonte: os autores fonte: os autores

O ciclo da mandioca e do PEAD

as cascas da mandioca sao
lavadas em dgua corrente ’

ApOs a secagem, as cascas

Em seguida, para reter a
umidade elas sdo postas ao
forno durante 20min a 150C

sao trituradas em um liquidificador
comum, criando uma espécie de farelo.

O PEAD é cortado em varios

pedacos pequenos No forno, o PEAD fica exposto

conh Ih em uma temperatura de 180C por
para que tenha melhor

, 20min
manuseio no forno

fonte: os autores
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A Ultima etapa é a qual as placas ja

de eficiéncia por meio de sensores, para
testar a sua real funcionalidade.
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Objetivo

O projeto Mandplast temm como
objetivo principal a insercao de um
Isolante termo acustico ao
mercado, de forma que se destaca
por ser um produto de baixo custo
e sobretudo Inofensivo ao meio
ambiente.

Resultados

A partir da terceira etapa fol onde
0os resultados mais promissores
vieram, pois somente apos ela foi
guando vimos as reais qualidades e
defeitos da placa.
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O PEAD, apods ser recortado em
pequenos pedacos e posto ao forno
em uma forma, tomou forma e
apresentou bastante resisténcia.
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fonte: os autores fonte: os autores

Na juncao das trés camadas da

placa também tivemos uma
estrutura bastante resistente.
Assim tendo um excelente

resultado inicial.




