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O Brasil, por conta de sua diversidade
geográfica, chegou ao quinto lugar de
maior produtor e exportador mundial de
rochas ornamentais (ABIROCHAS, 2018).

A atividade de beneficiamento final de rochas
ornamentais em marmorarias é realizada por
aproximadamente 7.000 empresas (Manual
de Referência de Marmorarias, 2008).

A grande demanda gera uma quantidade de
resíduos que poderiam ser diversificadamente
reutilizados em outras aplicações (Manual de
Referência de Marmorarias, 2008). 

INTRODUÇÃO

OBJETIVO GERAL

Analisar a viabilidade da transformação dos resíduos
provenientes do corte de mármores e granitos para
posterior utilização na fabricação de massa plástica.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Identificar a composição química do lodo industrial; 

Determinar o modo que será realizado o processo
de transformação dos resíduos em massa plástica a
partir de uma revisão bibliográfica; 

Analisar se é possível transformar este lodo em
massa plástica;

Comparar a massa plástica comercial com a
fabricada através de ensaios de resistência.
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O ensaio mais importante é o de resistência a aderência a tração
que leva em consideração a interação entre o constituinte e o

substrato.
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Tabelas e Gráfico 1 - Resultado do ensaio de resistência a aderência a tração

A massa plástica sustentável mostrou-se com potencial de substituição levando em consideração a
viabilidade econômica e aplicabilidade quando comparada a massa comercial que foi testada.


