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VIDRO SODO-CALCICO, ÓXIDO DE CÁLCIO 

PROVENIENTE DA CASCA DO OVO 

RESUMO

OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE

ODS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho consiste na produção do vidro, utilizando

como fonte de uma da suas matérias primas, o óxido de

cálcio presente nas cascas de ovos. Almejando um

desenvolvimento sustentável pois substitui uma matéria

prima que causa danos ambientais e finita, por uma de

fonte renovável.

Produção do vidro sodo-cálcico com o óxido de

cálcio oriundo das cascas de ovos.

Alinhado com os objetivos de desenvolvimento

sustentável 9,12 e 13 o projeto busca pela inovação da

indústria vítrea introduzindo as cascas de ovos na

formulação do vidro. Reduzindo os impactos ambientais

causados pela extração do calcário, e favorecendo a

reciclagem assim reduzindo os custos de fabricação.

INOVAÇÂO PARA A INDÚSTRIA VÍTREA

RECICLAGEM DAS CASCAS DE OVOS

BAIXO CUSTO AOS VIDREIROS ARTESANAIS

REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A extração do óxido de cálcio é feita a partir da moagem,
trituração e peneiração da casca do ovo, respectivamente.

METODOLOGIA
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Fonte: Acervo Pessoal, 2021.

Foi possível observar que a utilização das cascas de

ovos na produção do vidro é viável, uma vez que o

óxido de cálcio oriundo das cascas de ovo é uma fonte

renovável e é conveniente a indústria pois viabiliza o

desenvolvimento sustentável. Para a possível elaboração

do projeto necessitou a utilização de um fundente

adequado que diminui a temperatura de transição vítrea

(Tg) da mistura possibilitando a fusão adequada do vidro

em uma temperatura menor da usual pela indústria..
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1- preparar a 
matéria-prima 2- triturar o vidro

3- misturar os 
componentes

5-Resultado
4- inserir na 

mufla(900-990°C)

...

...

Em seguida adiciona-se a matéria-prima aos cacos de

vidros triturados, Na2SO4 e Na2B4O7 a fim de ajustar a

temperatura de Tg, para inserção no forno mufla e

subsequentemente a produção do vidro.

Acreditasse na possível elaboração do vidros com o

óxido de cálcio oriundo das cascas de ovos em uma

temperatura a baixo da utilizada na linha de produção.

Devido a grande quantidade de resíduos

provenientes das cascas e ovos, que são descartadas pela

indústria que beneficia os ovos que gera um contingente de
676,8 toneladas de cascas apenas de uma unidade.


