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Introdução
Considerando o cenário atual de mudanças
climáticas e o avanço da tecnologia, a
colonização de outros planetas se tornou
viável e a confecção de roupas confortáveis
e adequadas a condições extremas de
temperatura e resistentes a umidade se faz
necessária, visando a sobrevivência da
espécie humana (JALIL, 2018).

Objetivos
Testar as propriedades de tecidos
comumente utilizados em roupas do dia-a-
dia para confeccionar uma peça de roupa
que possibilite a sobrevivência humana fora
da Terra.

Materiais e Métodos
Foram realizados testes de aquecimento,
resfriamento e impermeabilidade nos
tecidos linho, algodão, crepe, camurça e
bengaline, e os que obtiveram os melhores
resultados foram combinados entre si e
testados novamente.

Resultados
Os tecidos que obtiveram os melhores
resultados nos testes, em geral, foram o
linho, algodão e bengaline, já que todos
obtiveram baixa variação de temperatura -
foram considerados bons resultados,
aqueles que obtiveram variação menor que
5°C - e pouca absorção de líquidos e,
quando combinados, eles tiveram sucesso
em todos os testes.

Conclusão
Considera-se, portanto, que os objetivos
foram atingidos, já que foi possível
encontrar três tecidos que se adequassem
às diferentes condições propostas e,
quando combinados entre si, eles resistiram
a todos os testes, obtendo baixa variação
de temperatura e pouca absorção de água.
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Figura 1: (A) teste de aquecimento; (B) teste de
resfriamento; (C) teste de impermeabilidade.
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